LAINE DE COTON ET FIBRES NATURELLES BIOSOURCEES

ISOVEGETAL

TRES HAUTE PERFORMANCE

as
se |
LA MATIERE PREMIERE DE ISOVEGETAL® PROVIENT
EXCLUSIVEMENT DE TEXTILES RECYCLES ET DE FIBRES %
VEGETALES NATURELLES. 100 ’ %m USINE
FRANGCAISE

ISOVEGETAL® EST DESTINE A L'ISOLATION :

+ Masse volumique 40 kg/mé3.

- Disponible en largeur 580 mm ou 600 mm. - Des combles perdus ventilés selon les NF DTU de la

+ Conductivité thermique certifiée par TACERMI (certificat serie 4? :
Nn°21/116/1546) de 0,038 W/ (m.K). « Isolation sur le plancher des combles.

* Semi-rigide. - Isolation entre solives et fermettes.

+ Réaction au feu classe F. Des combles aménagés :

+ Manipulation facile, découpe aisée (avec couteau pour isolant) et * Isolation en rampants de toiture entre et sous chevrons
mise en oeuvre facilitée. avec une ossature secondaire en bois.

- Emissions de COV : A+. - Isolation en rampants de toiture entre et sous chevrons

avec une ossature secondaire métallique.

- Résistant au développement fongique. ) )
. Maticre douce au toucher. non irritante et peu de poussiére + Des murs en béton banché conformes au NF DTU
1er u u toucher. irrt peu de poussiere. 23.1 et ouvrages en macgonnerie de petits éléments

LE PROCEDE ISOVEGETAL® FAIT L'OBJET D'AVIS conformes a la norme NF DTU 20.1.
TECHNIQUE (N°20/21-487_V1 APPLICATION MURS, - Des murs dits « a la frangaise » (magonnerie de petits

20/21-488_V1 APPLICATION COMBLES). IL EST DESTINE i,‘i:’ﬁg‘;‘;:’:,iﬂ.’;i:‘gz E;:sueﬁg-;;pzf;%ﬂggﬁzgale
A LISOLATION THERMIQUE EN TRAVAUX NEUFS OU EN 310 mm conformament iu NE DTU 26.4.

RENOVATION DES BATIMENTS SUIVANTS : + Les murs de maisons et batiments a ossature bois

conformes a la norme NF DTU 31.2.

+ Les murs humides ou présentant les remontées d'hu-
midité ne peuvent pas étre isolés avec ce procédé.

- Les batiments d'habitation : individuels ou collectifs.
+ Les batiments non résidentiels :
- Les établissements recevant du public (ERP) dont le dernier

plancher haut est a moins du 8 m du sol. e=elem fC-C EMISSIONS DANS L’AIR INTERIEUR

+ Les batiments relevant du code du travail. Ff\y
AVIS

TECHNIQUE ACEMI ! A+[JAIBY C

Les batiments de process industriel, agricole, agroalimentaire,
frigorifique, et a ambiance corrosive sont exclus.

4 )
Epaisseurs Résistance Thermique Nombre de Nombre de colis Surface en m?
(mm) R (m2.K/W) panneaux par colis par palette par palette
580 mm 600 mm 580 mm 600 mm 580 mm 600 mm
45 115 13 13 8 8 72,38 74,88
60 155 10 10 8 8 55,68 57.60
80 2,10 7 7 8 8 38.98 4032
100 2,60 6 6 8 8 3341 34.56
120 315 5 5 8 8 27.84 28,80
145 3.80 4 4 8 8 22,27 23,04
160 4,20 4 4 8 8 22,27 23,04
180 470 3 3 8 8 16,70 17.28
L 200 525 3 3 8 8 16,70 17,28 )

Les colis et les palettes du produit «ISOVEGETAL®» doivent étre stockés et mis a Labri des intempéries dans un local y compris pendant les phases de
transport et de mise en oeuvre. Les palettes compléetes ne sont pas gerbables.

isolation@semin.com . +33 (0) 4 68 38 58 42 - +33 (0) 3 44 89 79 65 - www.semin.com




ASSOCIATION POUR LA CERTIFICATION DES MATERIAUX ISOLANTS  ¢ofrac

ASSOCIATION DECLAREE (LOI DU 1ER JUILLET 1901) ORGANISME CERTIFICATEUR DECLARE (LOI 94-442 DU 3 JUIN 1994)

CSTB - LNE
T rems GHomoN
CERTIFICAT ACERMI oL sin O EROVICES
ACEMI N° 21/116/1546 - Edition 2
Licence n° 21/116/1546 - Edition 2

En application des Regles Générales du Certificat de produit ACERMI et du référentiel Produits manufacturés a base
de fibres végétales ou animales version B du 01/09/2014 de la Certification des matériaux isolants thermiques,
According to the ACERMI General Rules of Certification, and the Factory-made plant and animal fiber-derived products Rules
revision B from 2014-09-01 for thermal insulation materials

la société :
the company:

Raison sociale : BUITEX

Company:

Sieége social : ZA LE MOULIN Il BP 23 69470 COURS LA VILLE - France
Head Office:

est autorisée a apposer la marque ACERMI sur le produit isolant, sur les emballages et sur tout document concernant
directement le produit désigné sous la référence commerciale

Is authorized to apply the ACERMI marking on the product, on the packaging, and on any document directly related to the
product named as the following commercial reference

VEGETAL

et fabriqué par l'usine de : Cours La Ville - France (69)
Production plant:

avec les caractéristiques certifiées figurant a partir de la page 2 du présent certificat.
Certified characteristics are given from page 2.

Ce certificat atteste que ce produit et le systéme qualité mis en ceuvre pour sa fabrication font respectivement
I'objet d'essais de conformité et d'audits périodiques avec prélevement d'échantillons pour essais, suivant les
spécifications définies par le référentiel Produits manufacturés a base de fibres végétales ou animales.

This licence, delivered under the ACERMI Technical Regulations, certifies that the product and the relevant quality system are
respectively submitted to tests of conformity and periodical audits with sampling for tests, according to the specifications of
the Technical Regulations Factory-made plant and animal fiber-derived products.

Ce certificat a été délivré le 01 janvier 2024 et, sauf décision ultérieure a la présente certification, due en particulier
a une modification du produit ou du systéme qualité mis en place, est valable jusqu'au 31 décembre 2026.

This certificate was issued on january 01% 2024 and is valid until december 31" 2026, except new decision due to a
modification in the product or in the implemented quality system.

Pour le Président Pour le Secrétaire
E. CREPON T. GRENON

—

F. RASSE P. PRUDHON

La validité du certificat peut étre vérifiée en consultant la base de données sur le site www.acermi.com
The validity of the certificate can be checked by consulting the database at www.acermi.com

Renouvellement du certificat n° 21/116/1546 Edition 1, délivré le 27 juillet 2022

Renewal of certificate n° 21/116/1546 Edition 1, issued on july 27" 2022
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ASSOCIATION POUR LA CERTIFICATION DES MATERIAUX ISOLANTS

ASSOCIATION DECLAREE (LOI DU 1ER JUILLET 1901) ORGANISME CERTIFICATEUR DECLARE (LOI 94-442 DU 3 JUIN 1994)

cofrac

CSTB - LNE
ACCREDITATION
o G
CERTIFICAT AC,ERMI el L
ACEMI N° 21/116/1546 - Edition 2
Licence n° 21/116/1546 - Edition 2
CARACTERISTIQUES CERTIFIEES
Certified properties
CONDUCTIVITE THERMIQUE CERTIFIEE : A, = 0.038 W/(m.K)
Certified thermal conductivity:
Résistance thermique - Thermal resistance
Epaisseur (mm) 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95
R (m*.K/W) 1,15 130 | 1,40 ( 1,55 | 1,70 | 1,80 | 1,95 | 2,10 | 2,20 | 2,35 | 2,50
Epaisseur (mm) 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150
R (m*.K/W) 2,60 | 2,75 | 2,85 | 3,00 | 3,15 | 3,25 | 3,40 | 3,55 | 3,65 | 3,80 | 3,90
Epaisseur (mm) 155 160 165 170 175 180 185 190 195 200 -
R (m*.K/W) 4,05 | 4,20 |( 4,30 | 4,45 | 4,60 | 4,70 | 4,85 | 5,00 | 5,10 | 5,25 -
ISOLANT SEMI-RIGIDE
| Epaisseur (mm) de 45 & 200
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AVIS ~

TECHNIQUE

20/21-487_V4

Valide du 20 mars 2025

au 15 mars 2030

Sur le procédé

Végeétal - Application murs

Famille de produit/Procédé : Isolationthermique de muren panneauourouleaudesproduits a base de fibres
végétales ou animales

Titulaire(s) : Société BUITEX INDUSTRIES SA

AVANT-PROPOS

Les avis techniques et les documents techniques d’application, désignés ci-aprés indifféremment par Avis
Techniques, sont destinés a mettre a disposition des acteurs de la construction des éléments d’appréciation sur
I'aptitude a I’'emploi des produits ou procédés dont la constitution ou I'emploi ne reléve pas des savoir-faire et
pratiques traditionnels.

Le présent document qui en résulte doit étre pris comme tel et n‘est donc pas un document de conformité ou a
la réglementation ou a un référentiel d’'une « marque de qualité ». Sa validité est décidée indépendamment
de celle des piéces justificatives du dossier technique (en particulier les éventuelles attestations réglementaires).

L’Avis Technique est une démarche volontaire du demandeur, quine change enrienla répartition des responsabilités
des acteursdela construction. Indépendamment de I'existence ou non de cet Avis Technique, pour chaque ouvrage,
les acteurs doivent fournir ou demander, en fonction de leurs rdles, les justificatifs requis.

L’Avis Technique s'adressanta desacteurs réputés connaitre lesréglesdel’art, iln‘a pas vocation a contenir dautres
informations que celles relevant du caractére non traditionnel de la technique. Ainsi, pour les aspects du procédé
conformes a des régles de I'art reconnues de mise en ceuvre ou de dimensionnement, un renvoi a ces régles suffit.

Groupe Spécialisé n°® 20 - Produits et procédés spéciaux d'isolation

CcC gggg?ﬁ:ﬁ_’;;"“““ Secrétariat: CSTB, 84 avenue Jean Jaurés, FR-77447 Marne la Vallée Cedex 2
FAT ) e NS Tecimiaues  Tél. : 01 64 68 82 82 - email : secretariat.at@cstb. fr

www.ccfat.fr

Les Avis Techniques sont publiés par le Secrétariat des Avis Techniques, assuré par le CSTB ; Les ersions authentifiées sont disponibles gratuitement sur le site Internet du CSTB (http://wwv.cstb.fr)
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Versions du document

Version Description Rapporteur Président

Cette versionintegre:
e Ajoutdes FDES;

e Ajout de la mise en ceuvre de l'isolant en cloison
V4 distributives entre deux locaux chauffés ; PHONG Alain SPAETH ELWART Yves

e Ajout des conditions sur la possibilité de stocker les
palettes a I'éxtérieurs ;

e Ajout des membranes hygro-régulantes.

V3 Suppression de la mention " dont le dernier plancher haut CHERKAOUI Hafiane

esta moins de 8 m du sol " au paragraphe 1.1.2.1 SPAETH ELWART Yves

Cette révision intégre la mise a jour a la suite de la

ve jurisprudence sur les types de murs.

CHERKAOUI Hafiane SPAETH ELWART Yves

Descripteur :

Le procédé « Végétal — Application en murs » est un procédé d’isolation thermique en panneaux de dimensions 1 200 x 600
mm ou 1 250 x 600 mm, en fibres naturelles destiné a l'isolation thermique par I'intérieur de murs en béton, magonnés ou
a ossature bois des batiments résidentiels et non résidentiels (relevant du code du travail), en climat de plaine et de
montagne (y compris zones trés froides) en France métropolitaine en travaux neuf et de réfection.

La mise en ceuvre d'un ouvrage pare-vapeur indépendant et continu cOté intérieur est nécessaire.
La gamme d’épaisseur est de 45 mm a 200 mm par pas de 5 mm.
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1. Avis du Groupe Spécialisé

Le procédé décrit au chapitre 2 « Dossier Technique » ci-apres a été examiné le 17/12/2024 par le Groupe
Spécialisé n°20 quia conclu favorablement a son aptitude a I'emploi dans les conditions définies ci-apres :

1.1. Domaine d'emploi accepté

1.1.1. Zone géographique

Le procédé « Végétal — Application en murs » est employé en France métropolitaine, en climat de plaine et de montagne
(altitude > 900 m), y compris en zones tres froides.

Nota : une zone trés froide est définie par une température de base inférieure strictementa -15°C (NF P52-612/CN). Les
départements de la zone trés froide sont :

e Le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, les Vosges, le Territoire de Belfort, la Moselle et la Meurthe-et-Moselle pour les altitudes
> 400 m;

e Le Doubs pour les altitudes > 600 m ;

e L'Ain, les Hautes-Alpes, I'Isére, le Jura, la Loire, la Niévre, le Rhéne, la Haute-Saédne, la Saéne-et-Loire, la Savoie et
la Haute- Savoie pour les altitudes > 800 m.

Les zones en climat de montagne, qui sont définies pour une altitude supérieure ou égale a 900 m, sont considérées comme
zone tres froide.

1.1.2. Ouvrages visés

1.1.2.1. Types de batiments

Le produit est destiné a l'isolation thermique des murs, en rénovation ou en construction neuve des batiments suivants :
e Les batiments d'habitation : individuels ou collectifs ;
e Les batiments non résidentiels :
o les établissements recevant du public (ERP),
o les batiments relevant du code du travail.
Les batiments suivants ne sont pas visés :
e Les batiments industriels ou de process ;
e Les batiments agricoles ;
e Les batiments agroalimentaires ;
e Les batiments a ossatures porteuse métallique.

1.1.2.2. Types de locaux

Le domaine d'emploi de ce procédé est limité aux deux types de locaux suivants :

e Locaux dans lesquels la quantité de vapeur produite dans I'ambiance intérieure est inférieure en moyenne, pendant
la saison froide, a celle de I'ambiance extérieure majorée de 5 g/m?3 (locaux a faible ou moyenne hygrométrie au
sens de I'e-cahier du CSTB 3567 _ersion en vigueur t€ls que W/n < 5 g/m?3) ;

e Leslocaux et EB+ classés privatifs tels que définis dans le Cahier du CSTB 3567_ version en vigueur « Classement des
locaux en fonction de I'exposition a I'humidité des parois et nomenclature des supports pour re vétements muraux
intérieurs » sous réserve de |'utilisation de plaques hydrofugées de type H1 et du respect des dispositions prévues
dans la norme NFDTU 25.41.

1.1.2.3. Types de supports

Le procédé est appliqué par l'intérieur sur les supports suivants :
e Ouvrages en maconnerie de petits éléments conformes a la norme NF DTU 20.1 :

o Mursisolés par I'intérieur, de type I, conformément au § 3.3.1.1 a de la norme NFDTU 20.1 P3, avecun
enduit extérieur monocouche conforme a la NF EN 998-1, classé Wc2 (ou QB11-03 Wc2) en absorption
d'eau par capillarité. L'épaisseur de I'enduit est conforme au § 6.2.2 de la norme NFDTU 26.1 P1-1 etsa
mise en ceuvre est réalisée conformément a la norme NF DTU 26.1 P1-1. Conformément a la norme NF DTU
20.1 P3, I'emploi en murs de type I est limité en fonction de I'exposition a la pluie et au vent (cette
exposition est fonction de la situation de la construction, de la hauteur de la construction au-dessus du sol,
de la présence ou non d'une protection contre le vent), et de I'épaisseur du mur dépendant du matériau
employé.

Point de vigilance : veiller a la protection contre les remontés d'humidité en provenance du sol avec la
mise en ceuvre, le cas échéant, d'une coupure de capillarité (NFDTU 20.1 P1-1, § 5.6.3).

o Mursisolés par l'intérieur de type IV ;
e Les murs en béton banché a granulat courant conformes au DTU 23.1 :
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o Mursisolés par l'intérieur de type I selon la norme NF DTU 21 P3.
Conformément a cette norme, I'emploi en murs de type I est limité en fonction de |'exposition a la pluie et
au vent.

o Mursisolés par I'intérieur de type IV ;
e Les murs de maisons et batiments a ossature bois conformes a la norme NF DTU 31.2.
Les murs humides ou présentant les remontées d'humidité ne peuvent pas étre isolés avec ce pro cédé.

1.1.2.4. Types de parements

Le procédé est compatible avec les parements intérieurs courants a base de plaques de platre cartonnées (NF DTU 25.41),
panneaux de particules de bois ou a base de bois (NF DTU 36.2).

1.2. Appréciation

Stabilité
Ce produit ne participe pas a la stabilité des ouvrages.
Sécurité en cas d'incendie
Ce produit n'est pas destiné a rester apparent.
Le produit permet de satisfaire les exigences en vigueur. En particulier, il y a lieu pour I'entreprise de pose de :
e S'assurer auprés du Maitre d'Ouvrage de la conformité des installations électriques avant la pose de l'isolant ;

e  Vérifier la conformité des dispositions relatives aux distances de sécurité entre le conduit et I'élément combustible le
plus proche conformément a la norme NF DTU 24.1 et a I'e-cahier du CSTB 3816_ ersion en vigueur POUr les foyers ouverts
ou fermés les dispositions de la norme NF DTU 24.2 P1 s'appliquent.

La conception de l'ouvrage intégrant le procédé doit respecter les exigences de la réglementation sécurité incendie rel ative aux
batiments d'habitation, relevant du code de travail et aux ERP.

Le produit Végétal tel que mis sur le marché est d'Euroclasse F pour la réaction au feu. De ce fait, la présence d'un espace ou
d'une lame d'air entre I'isolant et le parement intérieur est interdite dans les ERP.

Le produit ne doit étre en aucun cas exposé a une source de chaleur intense (soudure, flamme, étincelle).
Canalisations électriques

L'applicateur doit s'assurer que les canalisations électriques posées dans les vides de construction sont placées sous conduit
non-propagateur de la flamme (P).

Se référer a la norme NF C 15-100 (Installations a basse tension et équipements).
Eléments dégageant de la chaleur

L'isolant ne doit jamais étre mis au contact direct des dispositifs d'éclairage encastrés ou d'autre élément dégageantde la
chaleur.

Prévention des accidents lors de la mise en ceuvre

Le produit dispose d'une Fiche de Données de Sécurité (FDS). L'objet de la FDS est d'informer I'utilisateur de ce produit sur les
dangers liés a son utilisation et sur les mesures préventives a adopter pour les éviter, notamment par le port d'Equipement de
Protection Individuelle (EPI).

Pose en zones sismiques

Le procédé peut étre mis en oeuvre, en respectant les prescriptions du Dossier Technique sur des batiments de catégorie
d'importance I, II, III et IV, situés en zone de sismicité 1 (trésfaible), 2 (faible), 3 (modérée) et 4 (moyenne), sur des sols de
classe A, B, C, D etE.

Isolation thermique

Le respect des exigences réglementaires doit étre vérifié au cas par cas au regard des différentes réglementations applicables
au batiment.

Il y a lieu d'adapter I'épaisseur du produit pour chaque type de paroi afin de vérifier le respect des exigences réglementaires
demandées notamment dans le neuf au niveau du calcul du coefficient de transmission thermique Up (W/(m?2.K)).

Le coefficient Up de déperdition thermique de paroi se calcule selon les Reégles Th-Bat (Fascicule 4/5 — Parois opaques -
notamment).

La résistance thermique utile de I'isolant « Végétal » est donnée dans le certificat ACERMI : n°® 21/116/1546.
Acoustique
Les performances acoustiques de ce produit n'ont pas été évaluées.
Etanchéité
e Alair: Le produit n'est pas destiné a assurer |'étanchéité a I'air de la paroi ;
e Al'eau: Le produit n'est pas destiné a assurerI'étanchéité a I'eau ;
e Alavapeurd'eau : Le procédé n'est pas destiné a assurer I'étanchéité a la vapeur d'eau.
Aspects sanitaires

Le présent avis est formulé au regard de I'engagement écrit du titulaire de respecter la réglementation, et notamment
I'ensemble des obligations réglementaires relatives aux produits pouvant contenir des substances dangereuses, pour leur
fabrication, leur intégration dans les ouvrages du domaine d'emploi accepté et I'exploitation de ceux -ci. Le controle des
informationsetdéclarations délivréesen application des réglementations en vigueurn'entre pas dans le champ du présentavis.

Le titulaire du présent avis conserve I'entiére responsabilité de ces informations et déclarations.
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Fabrication et controle

Cet Avis ne vaut que pour les fabrications pour lesquelles les autocontréles et les modes de vérifications, décrits dans le dossier
technique établi par le demandeur sont effectifs.

1.2.1. Durabilité et entretien

Le respect des regles indiquées ci-apres permet normalement de protéger le matériau des pénétrations d'eau liquide et de
limiter les risques de condensation qui nuiraient a la bonne conservation des caractéristiques du produit.

1.2.2. Impacts environnementaux

Le procédé « végétal » fait I'objet d'une fiche de Déclarations Environnementales et Sanitaires (FDES) individuelle, conforme a
la norme NF EN 15804+A2.

Ces FDES ont été établies le 09/11/2023 et font I'objet d'une vérification par tierce partie indépendante selon I'arrété du 31
aol(t 2015 et est déposée sur le site www.inies.fr.

Les données issues des FDES ont pour objet de servirau calcul des impacts environnementaux des ouvrages dans lesquels les
produits (ou procédés) visées sont susceptibles d'étre intégrés.

1.3. Remarques complémentaires du Groupe Spécialisé

Il faut respecter les conditions de conception et de mise en ceuvre permettant a l'isolant de rester sec.

Page 6 sur 12



ATec n° 20/21-487_V4

2. Dossier Technique

Issu des éléments fournis par le titulaire et des prescriptions du Groupe Spécialisé acceptées par le titulaire

2.1. Mode de commercialisation

2.1.1. coordonnées

Le procédé est commercialisé par le titulaire.
Titulaire et Société BUITEX Industries
Distributeur : ZA Le Moulin

10 Rue Pierre GIRAUD

FR - 69470 COURS LA VILLE

Tél. : +33 (0)4 74 89 95 96

Email : contact@buitex.com

Internet : http://www.buitex.fr/

2.1.2. Identification

Le produit se présente sous forme de panneaux stockés en colis sur des palettes sous film transparent en polyéthyléne. Chaque
palette est composée de 8 colis et comporte une étiquette qui précise notamment :

e Le code de désignation.
Chaque colis de panneaux comporte une étiquette qui précise notamment :
e La marque commerciale du produit : « Végétal » ;
e Lenumérodelot;
e Lesdimensions : longueur, largeur et épaisseur ;
e Indications concernant les préconisations de stockage ;
. L'identification du fabricant (BUITEX INDUSTRIES) ;
e Ladate de fabrication ;
e Le nombre de plaques par colis ;
e Le numéro de certification ACERMI et le logo ;
e Le numéro de certification d'Avis Technique.

Le produit fait I'objet d'un étiquetage relatif aux émissions de polluants volatils conformément au décret n® 2011-321 du 23
mars 2011.

2.1.3. Stockage

Les colis du produit « Végétal » doivent étre stockés a I'abri des intempéries, y compris pendant les p hases de transport et de
mise en ceuvre.

Les palettes complétes et filmées « VEGETAL » sans accrocs, peuvent étre stockées a I'extérieur sur un sol bitumeux, ou de
béton stabilisé, doté d'une pente minimale de 1% pour assurer I'évacuation des eaux et éviter toute stagnation. Ce stockage
est autorisé dans la limite de 6 mois apreés la date de fabrication.

Ces palettes ne sont pas gerbables.

2.2. Description

2.2.1. Principe
« Végétal — Application en murs » est un procédé d'isolation thermique en panneaux a chants droits de dimensions 1 200 x

580 mm, 1 200 x 600 mm ou 1 250 x 600 mm, en fibres naturelles destiné a I'isolation thermique par I'intérieur de murs en
béton, magonnés ou a ossature bois.

La gamme d'épaisseur est de 45 mm a 200 mm par pas de 5 mm.
Ce procédé nécessite la mise en ceuvre d'un ouvrage pare-vapeur indépendant et continu coté intérieur.

2.2.2. Caractéristiques des composants

2.2.2.1. Isolant « végétal »

Le produit « Végétal » est constitué exclusivement de fibres naturelles liées entre elles par des fibres thermo-fusibles afin de
former un matelas isolant. Le produit est ensuite conditionné sous forme de panneaux.
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Sa composition (% massique a température et humidité relative ambiantes) est la suivante :
e Coton50(+/-2) % ;
e Chanvre,Lin, Jute : 35 (+/-2) % ;
e Fibres polyesterthermo-fusibles: 15 (+/- 2) %.

La teneur exacte des fibres utilisées est confidentielle, propriété industrielle de la société BUITEX INDUSTRIES, et fait I'o bjet
d'une fiche techniqueremise au CSTB eta I'ACERMI. La constance de cette composition est suivie dansle temps par I'organisme
de certification ACERMI.

L'adjuvant utilisé est conforme a la réglementation REACh. La composition de cet adjuvant, confidentielle et propriété de la
société BUITEX INDUSTRIES, a fait I'objet d'une fiche technique remise au CSTB.

Le produit « Végétal » ne fait pas I'objet d'un Marquage CE.
2.2.2.1.1. Caractéristiques certifiées

Le produit « Végétal » est certifié ACERMI sous le numéro de certificat n® 21/116/1546.
Ses caractéristiques certifiées sont résumées dans le tableau 1 ci-dessous :

Conductivité thermique Cf. Certificat ACERMI 21/116/1546

Résistance thermique

Epaisseurse (mm) 45 a 200

Semi-rigidité selon Annexe A du NF DTU 45.10 P1-2 Semi rigide sur toute la gamme

*Il appartiendra a I'utilisateur de vérifier que le certificat ACERMI n°® 21/116/1546 est toujours valide.

Tableau 1 - caractéristiques certifiées par ACERMI

2.2.2.1.2. Autres caractéristiques

Masse volumique (kg/m?3) selon la norme NF EN 1602 40 (-5 ; +15)
Tolérances d'épaisseur selon la norme NF EN 823 -5% / +20%
Absorption d'eau a court terme selon la NF EN 1609 5 kg/m?2
Résistance a la transmission de la vapeur d'eau selon la NF EN 12086 M =1,6
Test de résistance aux moisissures selon le Cahier du CSTB 3713_V2de Mars 2018, Résistant
Annexe Al (HR 95%, 28 jours d'incubation) !
. ; . Cuivre Zinc
Potentiel de développement de la Corrosion selonla NF EN 15101
Résistant Résistant
Réaction au feu (Euroclasse) F
Tableau 2 — Autres caractéristiques
AL as 60 80 110 140 170 200
mm
ssenm 0,07 0,10 0,13 0,18 0,22 0,27 0,32

Tableau 3 - Epaisseur d'air équivalente pour la diffusion de vapeur sd en fonction de I'épaisseur
Nota : Les valeurs de sd sont exprimées avec deux chiffres significatifs.

2.2.2.2. Ouvrage pare-vapeur

L'ouvrage pare-vapeur est constitué d'une membrane pare-vapeur souple. La membrane doit étre :
. Conformeau NFDTU 31.2 ouau NFDTU 25.41;
e Ou
e Sous Avis Technique visant une utilisation avec un produit manufacturé a base de fibres végétales

Les membranes hygro-régulantes, disposant d'un Avis Technique ou Document Technique d'Application validant le méme
domaine d'emploi avec des produits a base de fibres végétales sont visées.

La perméance de la membrane pare-vapeur, lorsqu'elle est fixe, doit étre :
e Inférieure ou égalea 0,005 g/h.m2.mmHg (s¢= 18 m) en climat de plaine hors zone tres froide ;
e Inférieure ou égalea 0,0015 g/h.m2.mmHg (sq = 57 m) en zone trés froide.
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En partie courante, un recouvrement des Iés de pare-vapeur souple entre eux supérieur ou égal a 100 mm doit étre respecté,
et la continuité du pare-vapeur doit étre rétablie par collage a I'aide de bandes adhésives dédiées. Il est également possible de
rétablir la continuité du pare-vapeur avec un mastic dédié.

Les bandes adhésives, mastic-colles, ou tout autre accessoire adhésif utilisé pour le jointoiement permettant de rétablir la
continuité du systéme de la barriére a la vapeur d'eau doivent étre compatibles avec le support sur lequel ils sont collés
L'acceptationdes bandes, collesetaccessoires adhésifs sur chantierdoit étre réalisée suivantla procédure décrite dans I'annexe
D duDTU 31.2 P1-2

2.3. Disposition de conception

La conception des parois doit respecterles DTU en vigueur.

Le procédé « Végétal - Application en murs » nécessite la mise en oeuvre d'un ouvrage pare-vapeur indépendant et continu.
Ses caractéristiques sont choisies en fonction des perméances relatives des parois internes et externes et des contions
climatiques extérieures, conformément au Dossier Technique.

2.4, Disposition de mise en ccuvre

2.4.1. Mise en ceuvre de l'ouvrage pare-vapeur

La pose d'un ouvrage pare-vapeur indépendant et continu est obligatoire coté intérieur afin d'assurer la performance de
I'ouvrage et sa durabilité. La valeur sd du pare-vapeur requise dépend de la zone climatique conformément au § 2.2.2.2.

La mise en ceuvre de I'ouvrage pare-vapeur est conforme au NF DTU 31.2 ou aux Avis Techniques ou Documents Techniques
d'Applications des systemes d'étanchéité a l'air et /ou de résistance a la diffusion de la vapeur d'eau, application en murs
(incluant les membranes hygro-régulantes) visant I'emploi avec des isolants en panneaux en fibres végétales.

Sila mise en ceuvre conceme une couche de produit « Végétal », le pare-vapeur est toujours installé coté chaud de la paroi,
entre l'isolant et le parement intérieur.

Si la mise en ceuvre concemant deux couches du produit « Végétal », le pare-vapeur peut étre placé :
e Devantles deux couchesd'isolant du coté chaud de la paroi ;

e Entre la premiére et la seconde couche d'isolant. Dans ce cas, conformément au CPT 3728_version en vigueur, 12 régle dite
des 2/3-1/3 (hors zones trés froides) ou des 3/4-1/4 (climat de montagne et zones trés froides) doit étre respectée.
Autrement dit 1/3 maximum de la résistance thermique totale de la paroi (ou 1/4 pour les cas du climat de
montagne et des zones tres froides) est mis en place entre le pare-vapeur et I'ambiance chaude.

2.4.2. Mise en ceuvre du produit « Végétal »

2.4.2.1. Découpe de l'isolant

On détermine I'épaisseur du produit en fonction de la valeur de résistance thermique recherchée.

L'isolant se découpe au couteau « coupe-tout » ou « coupe-laine », avec une régle de macon sur un support rigide (planche de
bois ou plaque de platre). Il peut étre également coupé a I'aide d'un lapidaire avec un disque a diamant lisse de gros diameétre
(250 mm).

2.4.2.2. Principe de pose

La pose de l'isolant « végétal » est réalisée conformément aux dispositions du présent chapitre :
o~ Cahierdu-cSTB3728— f T ersion-en-vigueus ,l J i i ; rEért 0 c

e NF DTU 20.1 : ouvrages en magonnerie de petits éléments - Parois et murs;
e DTU 23.1: Murs en béton banché;
e NF DTU 31.2 : Construction de maisons et batiments a ossature bois ;
e NF DTU 25.41 cloisons de distribution.
Le procédé « Végétal - Application en murs » peut étre associé a des produits d'isolation thermique en laine minérale. Il peut

également étre associé a des produits a base de fibres animales ou végétales faisant I'objet d'un Avis Technique ou d'un DTA
visant favorablement leur emploi dans le domaine considéré.

Dans le cas de batiments existants, si un isolant en laine minérale est déja en place, il est possible de compléter I'isolation
par le produit « Végétal ». Il peut également étre associé a des produits a base de fibres animales ou végétales faisant I'objet
d'un Avis Technique ou d'un DTA visant favorablement leur emploi dans le domaine considéré.

Dans tous les cas, I'ouvrage pare-vapeur est nécessaire et il est toujours posé coté chaud de la paroi, derriére le parement.
L'application de la regle des 2/3 - 1/3 (hors zones trés froides) ou des 34 -1/4 (climat de montagne et zones trés froides) la
résistance thermique de l'isolant coté extérieur a la membrane pare-vapeur est supérieure ou égale a aux 2/3 (ou 34 pour le
climat de montagne) de la résistance thermique totale de I'isolation) est possible dans le cas d'un complément d'isolation
thermique intérieur quel que soit le climat considéré.

Parailleurs, le procédé « Végétal - Application en murs » peut étre utilisé dans I'isolation des cloisons distributives des batiments
d'usage courant, compte-tenu de ses caractéristiques techniques et de leur utilisation en contre-cloison. La pose doit étre
conforme au paragraphe 6.5 du Cahier du CSTB 3728 _ version en vigueur-

Page 9 sur 12



ATec n° 20/21-487_V4

L'épaisseur de l'isolant doit &tre choisie en accord avec les montants utilisés.

Montant Epaisseurde l'isolant

M48 45 0u 50 mm

M62 60 mm

M70 70 mm

M90 90 mm

M100 100 mm

M125 120 ou 130 mm

M150 150 mm

Tableau 4- Adéquation des différentes épaisseurs des panneaux avec les profilés d'ossatures métalliques
courants

La mise en ceuvre d'un ouvrage pare-vapeur n'est pas nécessaire en cloisons distributives entre deux locaux chauffés

2.4.2.3. Dispositions relatives aux risques liés aux remontées de I'humidité

Se référer au § 6.2.1 du Cahier du CSTB 3728_version en vigueur.

2.4.2.4. Dispositions relatives a la sécurité incendie

Ce produit n'est pas destiné a rester apparent.
Le procédé permet de satisfaire les exigences en vigueur. Il y a lieu de vérifier la conformité :
e Desinstallations électriques ;

e Desdispositions relatives aux distances de sécurité entre le conduit et I'élément combustible le plus proche
conformément aux normes NFDTU 24.1, NFDTU 24.2 et a I'e-cahier du CSTB 3816_yersion en vigueur-

En Etablissements Recevant du Public (ERP) ou batiments d'habitation, la réglementation incendie doit étre respectée,
notamment pour le recoupement de l'isolant.

La mise en ceuvre du produit doit étre effectuée sans aménagement de vide technique , entre I'ouvrage pare -vapeur et le
parement intérieur( cf. Figure 1).

Si l'isolation est en deux couches, le pare-vapeur est mis en ceuvre entre les deux couches de l'isolant en respectant la regle
dite du 1/3 -2/3 (1/4 -3/4 pour les climats de montagnes et zones trés froides).

Isolant « Végétal »

Membrane pare
vapeur

Rail —

Parement ___

Figure 1 — Pose de l'isolant dans le cas des ERP (sans lame d‘air)

2.4.2.5. Traitement des murs en cas de conduit adossé

La responsabilité du traitement du conduit de fumée revient a I'entreprise qui a été désignée pour effectuer ce lot.

Quelle que soit la nature du conduit de fumée, les dispositions constructives autour devront respecter la norme NF DTU 24.1
et l'e-cahier du CSTB 3816 ou les Avis Techniques ou DTA les concernant.

Cesdistances doivent étre respectées vis-a-vis de tout matériau combustible quel qu'il soit (y comprisles matériaux constituant
les habillages, les coffrages et les gaines).

Cette distance de sécurité doit étre déterminée selonle NF DTU 24.1 en fonction :
e De la résistance thermique utile du conduit de fumée ;
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e Etdelaclasse de température du conduit de fumée.

En I'absence de connaissance des éléments permettant de déterminer les distances de sécurité, on peut selon les dispositions
du NF DTU 24.1 et de I'e-cahier du CSTB 3816 retenir la valeur maximale :

e 8 cm pour les conduits de fumées métalliques simples ou composites (multi-parois) ;
e 10 cm pour les conduits de fumée magonnés ;
e 3 fois le diamétre du conduit pour les conduits de raccordement avec un minimum de 37,5 cm.

Par ailleurs, le maitre d'ouvrage doit donner les renseignements relatifs aux conduits de fumée avant intervention. A défaut, il
convient d'appliquer la distance de sécurité maximale autour du conduit sans isolation, dans le coffrage créé.

2.4.2.6. Recoupementdes surfaces pour la mise en ceuvre en ERP en mur

Dans le cas d'un emploi en ERP (Etablissement Recevant du Public), il est nécessaire de réaliser un recoupement feu de I'isolant
conformément a I'AMS8.

2.5. Maintien en service du produit ou procédé

Une étiquette signalétique doit étre appliquée sur les tableaux électriques, a destination desfuturs corps de métiers intervenant
dans le batiment ou a été appliquée le produit. Cette étiquette doit expliquer les risques d'incendies et les bons gestes
concernant la pose d'éléments électriques ou dégageant de la chaleur.

2.6. Traitement en fin de vie

Lors de la dépose du produitisolant, celui-ci peut étre recyclé dans une filiere de recyclage des textiles et fibres issues de la
filiere textile. En cas d'absence de filiere de recyclage dédiée, le produit est mis en décharge controlée.

2.7. Assistance technique

La société BUITEX INDUSTRIES assure la formation des équipes d'application et met a leur disposition un service d'assistance
technique permanent par l'intermédiaire de différents supports :

e Formation sur demande des entreprises de pose ;
e Assistance technique téléphonique : 04 74 89 95 96.
e Mail : contact@buitex.com

2.8. Principes de fabrication et de contrdle de cette fabrication

2.8.1. Fabrication

Le produit « Végétal » est fabriqué dans I'usine BUITEX INDUSTRIES, 10 rue Pierre Giraud, 69470 Cours-la-Ville.
La fabrication se décompose en plusieurs étapes qui sont les suivantes :

e Pesage desdifférents constituants ;

e  Premier mélange homogeéne ;

e Affinage du mélange ;

e Application de I'adjuvant ;

e Formation de la nappe ;

e Consolidation de la nappe obtenue par fusion des fibres thermo-fusibles ;

e Découpe et conditionnement des produits ;

e Palettisation automatique par houssage.

2.8.2. Controles des matiéres premiéres

Ils portent sur les points suivants :
e Le certificat des foumnisseurs garantissant la composition des matieres livrées ;
e Le controle a réception des livraisons (quantité et références).

2.8.3. Controles en fabrication

Différents contr6les automatiques et permanents sont réalisés tout au long du processus de fabrication sur les éléments
suivants :

e Mélange des fibres;
e Masse volumique;
e Proportion d'adjuvants.
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2.8.4. Controles sur le produit fini

Les controles effectués sur le produit fini sont indiqués dans le tableau ci-dessous :
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Ca ractérjs?ique Unité Méthode retenue Fréquenfe des Nature du

contrdlée contrdles contrdle
Conducous wim ) v oo tmesefource | oirect
Longueur mm NF EN 822 /NF ISO 29565 1 mesure/ 30 min Directe
Largeur mm NF EN 822/ NF ISO 29565 1 mesure/ 30 min Directe
Epaissﬁi‘arnsemie de mm NF EN 823/NF ISO 29466 1 mesure/ 30 min Directe

Masse volumique kg/m3 NF EN 1602/ NF ISO 29470 1 mesure/ 30 min Indirecte
Semi-rigidité ; Annexe A dgl'f‘; DTU45.10 ' ?ﬁ;ﬁéﬁé‘éﬂf” Directe

d'épaisseur

Tableau 4 — Contréles internes sur le produit

2.8.5. Controles externes

Le contrdle de la production en usine, du produit « Végétal » fait I'objet d'un suivi dans le cadre de la certification ACERMI a
raison de deux audits par an.

2.9. Mention des justificatifs

2.9.1. Résultats Expérimentaux

e Rapportd'essai COV du Wessling n® ULY21-011620-1du 07/05/2021 ;

e Rapportd'essaidu CSTBn® DEB 21 03227 du 16/08/2021 :

o déviation sous poids propre (semi-rigidité),

o propriétés de transmission de la vapeur d'eau,

o absorption d'eaua courtterme,

o détermination de la capacité a développer la corrosion ;
e Rapportd'essaidu CSTBn° DEB 21 05923 du 16/08/2021 :

o déviation sous poids propre (semi-rigidité) en 45 mm ;

e Rapportd'essaiet classement européen de réaction au feu d'EFECTIS FRANCE n® EFR-21-000940 du 11/06/2021 ;

e Rapportd'essaidu laboratoire CONIDIA n°® 0221-007 de résistance a la croissance de moisissures d'un matériau
selon le protocole « Evaluation de la résistance des produits isolants thermiques selon la méthode isolants
moisissures FCBA-CSTB » du 21 juin 2021.

2.9.2. Références chantiers

Le procédé « Végétal — Application en murs » est installé en France depuis 2021.

Environ 40 000 m2 y ont été installés depuis cette date.
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